Technisches Merkblatt

StoMurisol BD 2K

Zweikomponentige Bitumen-
Dickbeschichtung
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StoMurisol 8D 2K
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Charakteristik

Anwendung

e aulien

« zur Bauwerksabdichtung im erdberiihrten Bereich gegen Bodenfeuchtigkeit,
nichtstauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser, driickendes
Wasser (Grundwasser, Eintauchtiefe < 3 m) (DIN 18195-6)

 gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenflachen und in Nassrdumen (DIN
18195-5)

» sowie als Fixierkleber fir Schutz-, Drén- und Dammplatten im untererdigen
Bereich

« auf Beton/Stahlbeton (EN 206-2/DIN 1045-2)

« auf Putz nach Mortelgruppe CS Ill, CS IV nach EN 998-1,

 auf mit Zementmortel vollfugig hergestelltes Mauerwerk aus Kalksandstein

* Mauerziegel, Hutten- und Betonhohlblocksteine sind vor dem Beschichten zu
verputzen mit Putz nach Mértelgrupe CS Ill, CS IV nach EN 998-1

« als Kellerbodenisolierung unter Schutzschichten

« direkt einwirkende Punktlasten vermeiden, diese bewirken eine Verminderung
der Wasserdichtigkeit, langere Trockenzeiten beachten

« nicht zur Fugenabdichtung geeignet, die Fugen nach den herkdmmlichen Regeln
je nach Beanspruchung gestalten und bitumenvertragliche Fugendichtstoffe
verwenden

Eigenschaften

» zweikomponentig

« |6semittelfrei, polystyrolgefillt, kunststoffmodifiziert und gebrauchsfertig
* hohe Elastizitat

* rissuberbrickend

« nahtlos auftrocknend

« widerstandsfahig und besténdig gegen die am Bauwerk vorkommenden,
nattrlichen Angriffstoffe; nicht bestédndig gegen Aromaten, Aliphate etc.

Besonderheiten/Hinweise

« aktuelle DIN 18195 und die "Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von
Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen" beachten.

Technische Daten

- Norm / . ) )
Kriterium Priifvorschrift Wert/ Einheit Hinweise
Dichte 0,65 g/cm3 Dichte .
Latexemulsion
Dichte 1,40 g/cm3 Schutt_gewmht
Reaktionspulver
Dichte 0,72 g/cm? Dichte Mischung
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Untergrund

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung natirlicher Rohstoffe in unseren Produkten
kénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfligig abweichen.

Anforderungen

Der Untergrund muss fest, sauber und tragféhig, sowie frei von Sinterschichten
und Trennmitteln sein.

Die abzudichtende Flache muss frei von Graten sein. Fehlstellen und Rautiefen
sind auszuspachteln. Kehlen und Kanten sind zu runden.

Vorbereitungen

Eventuelle Riickstéande von haftungsmindernden Stoffen wie Ole, Fette,
Beschichtungen, Bitumen, Teer, Zementsinterschichten, Staub, alten Anstrichen
sind grundsétzlich bis auf den tragfahigen Untergrund zu entfernen, damit ein
guter Haftverbund entsteht.

Nicht tragféhige, lose bzw. mirbe Schichten missen mechanisch abgetragen
werden (Frasen, Sandstrahlen).

Eine Hohlkehlenausbildung (Radius 4 cm) kann mit StoMurisol DS mittels
Zungenkelle oder bis zu einer maximalen Materialdicke von 2 cm mit StoMurisol
BD 2K erfolgen.

Die Bitumen-Dickbeschichtung haftet auch auf mattfeuchten Untergriinden.
Stehendes Wasser vermeiden/entfernen.

Mineralische Untergriinden wie z. B. Beton, Zementputz, Kalksandstein (vollfugig
mit Zementmdortel gemauert), Ziegel, Schwerbeton, Hohlblocksteinmauerwerk etc.
sind 1:5 bzw. 1:10 mit Wasser verdiinnt (je nach Untergrund), vorzustreichen.
Bei sandenden Untergriinden und zur Bindung von feinem Staub ist mit StoPrim
Micro vorzugrundieren.

Profilierte und grobporige Untergriinde sind mit einer Kratzspachtelung (ist keine
Abdichtung) zu versehen.

Die Kratzspachtelung muf3 vor dem Auftrag der Abdichtungsschicht soweit
abgetrocknet sein, dass sie durch den nachfolgenden Auftrag nicht beschadigt
wird.

Untergriinde, auf die flachendeckend eine Kratzspachtelung aufgetragen wurde,
bendtigen keine weitere Grundierung, sofern sie vor erneuter Verschmutzung
Uberarbeitet werden.

Bei der Abdichtung von Mischmauerwerk bzw. Bruchsteinmauerwerk sollte zur
zuséatzlichen Sicherheit eine Gewebeeinbettung mit Sto-Glasfasergewebe
erfolgen.
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Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen Wahrend der Verarbeitungs- und Trocknungszeit ist das Material gegen
Warmeeinwirkung z. B. intensive Sonneneinstrahlung, durch geeignete
Maflinahmen wie z. B. abhéangen mit Folien zu schiitzen.

Eine kunstliche Beschleunigung der Durchtrocknung durch z. B. offene Flammen
oder Infrarotstrahlern, ist hier grundsétzlich unzuldssig. Die Beschichtung ist bis
zur vollstandigen Durchtrocknung gegen Wasserbeanspruchung, z. B. durch
Grund-, Regen-, Stau- und Oberflachenwasser, zu schiitzen. Frosteinwirkung ist
ebenfalls bis zu vollstdndigen Durchtrocknung, z. B. durch Erwarmung mit
Warmluftgeblasen, zu vermeiden.

Bei Abdichtungen nach DIN 18195-5 oder DIN 18195-6 ist die durchzufiihrende
Schichtdickenkontrolle (Anzahl, Lage, Ergebnis) sowie die
Durchtrocknungsprufung zu dokumentieren.

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 C

Materialzubereitung Die Flussigkomponente mit einem langsam laufenden elektrischen Ruhrgerat kurz
durchrihren. Die Pulverkomponente portionsweise zufiigen und mit dem
Ruhrgerat ca. 2 - 3 Minuten vermischen, bis eine homogene, klumpen- und
knotenfreie Masse entsteht. Die Komponenten sind mengenmassig aufeinander
abgestimmt. Nach dem Anrlihren kann StoMurisol BD 2K ca. 80 Minuten (bei einer
Materialtermperatur von 20C)verarbeitet werden. Bei hohen
Sommertemperaturen tritt eine schellere Reaktionszeit ein. Angeruhrte Gebinde
komplett verarbeiten. Die alleinige Verarbeitung der Bitumenkomponente ist nicht
maglich!

Applikation manuell, spachtel- und spritzbar (mit Inomat)

Die Verarbeitung erfolgt im Spachtelverfahren.

Bei vertikalen Abdichtungsarbeiten, auf die Wand mit der Glattkelle wie einen Putz
aufziehen. Bei horizontalen Flachen mit einem Glatter auseinander ziehen. Die
Abdichtung in mindestens zwei Arbeitsgangen ausfiihren. Der Auftrag muss
fehlstellenfrei, gleichmaRig und je nach Lastfall entsprechend dick erfolgen.

Bei Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser (DIN
18195 Teil 4) kénnen die Auftrage frisch in frisch erfolgen. Bei Abdichtungen
gemal DIN 18195 Teil 5 und 6 muss die erste Abdichtungsschicht vor dem
Auftragen der zweiten Schicht soweit getrocknet sein, dass sie durch den
darauffolgenden Auftrag nicht beschéadigt wird.

Bei Abdichtungen gegen aufstauendes Sicker- oder Grundwasser (DIN 18195 Teil
6) ist nach dem ersten Arbeitsgang vollflachig eine Verstarkungseinlage
einzuarbeiten.

Mindesttrockenschichtdicken:

3 mm gemafR DIN 18195 Teil 4 und Teil 5

4 mm gemalf DIN 19195 Teil 6

Die vorgeschriebene Mindesttrockenschichtdicke darf an keiner Stelle unter- oder
um mehr als 50 % Uberschritten werden.
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Bei einer Arbeitsunterbrechung die Bitumen-Dickbeschichtng auf Null ausziehen
und bei Wiederaufnahme der Arbeiten Uberlappend weiterarbeiten.
Arbeitsunterbrechungen dirfen nicht an Geb&audeecken erfolgen.

Im Bereich der Spritzwasserzone die Bitumen-Dickbeschichtung mind. 30 cm tber
die Gelandeoberkante fuhren. Damit ein Sockelputz o. &. angebracht werden kann,
sollte bei einschaligem Mauerwerk die Spritzwasserzone mit mineralischer
Dichtungsschlamme, wie StoMurisol DS ausgefiihrt werden. Die Uberlappung der
Dichtungsschlamme sollte mind. 10 cm betragen.

Im Bereich der Bodenplatte die vertikale Abdichtung tiber den Bankettbereich bis
mind. 10 cm auf die Stirnflache der WU-Beton-Bodenplatte herunter fuhren.

Die Abdichtung ist vor Beschadigung zu schitzen. Schutz- und Dréanschichten
dirfen jedoch erst nach vollstéandiger Durchtrocknung der Abdichtungsschicht
angebracht werden. Dabei sind die Bestimmungen der DIN 18195 Teil 10 zu
beachten.

Bei der Anwendung als Schutz-, Dran- oder Dammplattenkleber im erdberihrten
Bereich punktférmig jeweils in den Eckbereichen und in der Mitte auf die Platten
auftragen und an die durchgetrocknete Bitumen-Dickbeschichtung andriicken.

Langere Trocknungszeiten beachten!

Trocknung, Aushartung, Die Trocknungszeit der Bitumen-Dickbeschichtung ist abh&ngig von
Uberarbeitungszeit Witterungsbedingungen, AuRentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation,
Untergrundfeuchtigkeit und Nassschichtdicke.
Sie betragt im Durchschnitt 2 - 3 Tage (bei 23 T/ 65 % relativer Luftfeuchtigkeit).
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung
entsprechend verzogert.

Oberflachentrocken / Regenfestigkeit:

Bei +5 T Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % r elativer Luftfeuchte nach ca.
10 Stunden

Bei +20 T Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte nach
ca. 7 Stunden

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Im ausgehérteten Zustand mit
Bitumenreiniger reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Prufung:

Spezielles, Sonstiges
Die ordnungsgemaéRe Durchtrocknung ist von dem Anwender in jedem Fall zu
priufen.
Die Uberprifung der Durchtrocknung muss an einer Referenzprobe zerstérend
mittels Keilschnittverfahren erfolgen.
Die Referenzprobe besteht aus dem an dem Objekt vorhandenen Untergrund (z.
B. Mauerstein), der in der Baugrube gelagert wird.

Die Schichtdickenkontrolle hat im frischen Zustand durch das Messen der
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Liefern

Nassschichtdicke (mind. 20 Messungen/je Ausfihrungsobjekt bzw. mind. 20
Messungen/je 100 m?) zu erfolgen.

Die Verteilung der Messpunkte sollte diagonal erfolgen. Je nach baulichen
Gegegebenheiten ist die Messdichte, z. B. im Bereich von Durchdringungen,
Ubergangen, Anschliissen zu erhéhen. Bei zwei Auftragen mit
Verstarkungseinlage sind beide Schichtdicken gesondert zu kontrollieren.

Farbton

Lagerung

schwarz

Lagerbedingungen

Fest verschlossen und frostfrei lagern.

Lagerdauer

Die beste Qualitat im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer
gewahrleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erlauterung der Chargen-Nr.:

Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche

Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2011

Gutachten / Zulassungen

P-2006-4-2145/1 StoMurisol BD 2K - Baustoffklasse B2
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Kennzeichnung

Produktgruppe Abdichtung
GISCODE BBP10Bitumenemulsionen
Sicherheit Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.sto.de.

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung
und Entsorgung.

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der
Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewéhnlichen
Verwendungseighung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen.
Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung
und Verwendung zu prifen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt
werden, diirfen erst nach Ricksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe
erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere fur Kombinationen mit
anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen
Technischen Merkblatter ihre Giltigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im
Internet unter www.sto.com abrufbar.
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Sto AG

Ehrenbachstr. 1

D-79780 Stihlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57 -2178
infoservice@stoeu.com
www.sto.de
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