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Streichen Kiihl lagern Frostsicher Wasser-
Spritzen transportie- verdiinnbar
Airless ren u. lagern

Alpha Barol

Unpigmentierter, ultrafeiner Acrylatdispersions- Grundhérter, wasserverdinnbar,
fir auBen und innen (Konzentrat)

Anwendung

Zur Grundierung von oberflachig miirben und saugenden mineralischen Untergriinden, zum Verfestigen von Altbeschichtungen, z.B.
abgewaschenen Leimfarbenfléchen, zum Mindern der Saugféhigkeit pordser Untergriinde. Alpha Barol eignet sich ausgezeichnet zur
Behandlung von porigen, saugenden Untergriinden wie Putzen und Gipskartonplatten.

Alle dichten, glatten Fl&chen wie nicht saugende Altbeschichtung, Bauelemente aus reinem Gips etc. sollten mit Alpha Primer SF* oder
ggf. Alpha Fix* grundiert werden. Alpha Barol wird als Konzentrat geliefert und im Verhltnis 1: 4 mit Wasser verdinnt.

Eigenschaften

Das Produkt dringt sehr tief ein und hat eine hohe verfestigende Wirkung. Die Wasser abweisenden Eigenschaften von Dispersionsfar-
benbeschichtungen werden erheblich verbessert. Alpha Barol ist wasserfest, unverseifbar und wasserdampfdurchlgssig.

Farbton

Farblos

Dichte (spez. Gewicht)

ca. 1,02 kg/l (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten).

VOC-EU-Grenzwert:

EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthélt max. 4 g/l VOC.

Mindestverarbeitungs-
temperatur

5 °C fir Untergrund, Luft und Material.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Biirste kann die volle verfestigende Wirkung durch sattes Auftragen und Einarbeiten erreicht werden. Rolle und Hoch-
druckspritzgeréate sind weniger gut geeignet. Das Aufbringen mit Spriih- und Airlessgeraten ist mdglich. In den meisten Féllen reicht ei-
ne Grundierung aus. Bei extrem saugenden Untergriinden kann Alpha Barol* im ,Nass-in-Nass-Verfahren* bis zur vélligen Séattigung
aufgetragen werden.

Verdiinnung 1 Teil Alpha Barol* mit 4 Teilen Wasser mischen. Schwéchere Einstellung verbessert die Eindringtiefe und verfestigende Wirkung nicht
und hat stérkere Nachteile zur Folge.

Verbrauch Ca. 4-8 m?/l bei eingestellter Mischung (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln).

Produktgruppe Grundierung (Produkt-Code M-GF01)

Verpackung 10 | Gebinde

Lagerung Die Mindestlagerstabilitat im ungedffneten Gebinde betrégt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschlieRen. Kiihl und trocken, aber

frostfrei lagem.

Zusammensetzung geman

VdL

Styrolacrylatdispersion, Wasser, Ester, Additive, Konservierungsmittel

Trockenzeit: Bei Normklima
23 °C/50 % r.L. DIN 50014

Uberstreichbar nach 6 - 8 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsiiblicher Haushaltsspilmittel.

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (DSD, Interseroh). Materialreste kdnnen nach EU-Abfallschliissel Nr. 080111 entsorgt
werden.

Gefahrenkennzeichnung

Gefahrensymbol: -

ADR/GGVS: N.A.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifuhren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten milssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie miissen abgestimmt sein
auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweien, Abbrennen etc. kann gefahrlichen
Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelifteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-) Schutzausriistung
anlegen, falls erforderlich.

Airless - Spritzen

Spritzdruck ca. 140 bar

Dusengrofie 0,021 - 0,031 Zoll /0,53 - 0,79 mm

Spritzwinkel 40 - 60°

Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind ins-
besondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die Be-
schaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der Anstricharbeiten miissen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Tech-
nik entsprechen. Fir die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jewei-
ligen BFS-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschu3 Farbe und Sachwertschutz e.V., und andere entsprechende Veréffentli-
chungen.

Allgemeine Untergrund-

erfordernisse

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken, und frei von Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten
und Trennmitteln sein.




Allgemeine Untergrund- Reinigen des Untergrundes, inshesondere von Verschmutzungen, RuB und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Lécher und Bescha-
vorbereitung digungen mit artgerechtem Filistoff ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Kalkputze (P Ic) und mine-
ralische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.
Der Untergrund bzw. das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden Fremdeinschlissen sein. Der Untergrund muss riss-
frei, trocken und frei von Salzen und Ausbliihungen sein.

Besonderer Hinweis Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glanzenden Film auf der Oberflache bilden.
Der Untergrund muss saugféhig sein, damit die Grundierung in den Untergrund eindringen kann.
Dichte, geschlossene, nicht saugende Untergriinde wie zB intakte Dispersionsaltbeschichtungen diirfen nicht mit Alpha Barol* grundiert
werden.

1. Beschichtungsvarianten

Grundbeschichtung

Eine Grundbeschichtung mit Alpha Barol*, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdinnt.
Bei stark saugenden Untergriinden 2 x nass in nass arbeiten.

Zwischen- und Schlussbeschichtung
Alle Dispersionswandfarben, Dispersionsfassadenfarben, Kunststoffdispersionsspachtel, Siliconharzfarben, Multicolorfarben und wasserverdiinnbare Lackfarben.
Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen Merkblattern der Deckbeschichtungen.

Hinweis Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objekt-
bedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

*Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion so-
wie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieRlich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchen-
(ibliche Abweichungen zuléssig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsauf-
bauten und Untergriinde erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mégliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedin-
gungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter
den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit. Sikkens Produkte sind nur fir sachkundige Verarbeiter bestimmt.
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