WESSLING

part of ALS Limited
WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr./ Report-No. CAL25-015091-1 / kid Altenberge, 28.02.2025

Untersuchung eines Lackes / Testing of a varnish

Proben-Eingang / Sample received:

28.01.2025 / 28th January 2025

Auftraggeber / Client:

Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str.
13, 49624 Loningen

Auftragsdatum / Order data:

Auftrag vom 28.01.2025 / order dated from
28"™ January 2025

Proben-Nr. / Sample-No:

25-012719-01

Probename / Sample-Name:

Induline LW-721/05, Charge: 0032509743

Probenahme durch / Sampled by:

Auftraggeber / Client

Untersuchungsbeginn / Start of analysis:

29.01.2025 / 29™ January 2025

Untersuchungsende / End of analysis:

28.02.2025 / 28™ February 2025

Weitere Angaben / Further information: -/ -
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Untersuchte Proben / Analysed samples/parts:

Probenummer / Sample No.

Probenbezeichnung / Sample identifier

25-012719-01

Induline LW-721/05, Charge: 0032509743 - Probe,
gesamt / Sample, complete

25-012719-01-1

Induline LW-721/05, Charge: 0032509743 — Migrat nach
DIN EN 71-3

Untersuchungsverfahren / Examination methods:

Parameter / Parameter

Messunsicherheit | ausfihrender
in % (relativ) / Standort /

Methode / Method Measurement | Executive lab

uncertainty in %
(relative)

Migration von Metallen (Vorbereitung) /

DIN EN 71-3 (2021-06)" - WESSLING GmbH

Migration of metals (preparation) Altenberge
Migration von Metallen (Messung) / DIN EN I1SO 17294-2 30 WESSLING GmbH
Migration of metals (measurement) (2017-01)A Hannover

Chrom VI / Chromium VI

DIN EN 71-3, Anhang F /
Annex F (2021-06)

a)

a) Durchfuihrung in einem Kooperationslabor / tested by a cooperation laboratory

Hinweis / Note:

Sofern im Rahmen der Prifberichtserstellung fir die untersuchte(n) Probe(n) Konformitatsbewertungen
durchgefuhrt wurden, wurden (mit Bezug auf die Vorgaben der DIN EN ISO 17025:2018) die Messunsicherheiten
der Messverfahren nicht beriicksichtigt, sowohl bei Einhaltung als auch bei Nichteinhaltung von Grenzwerten

(= Entscheidungsregel).

If conformity assessments are carried out for the investigated sample(s) within the scope of the test report
preparation, the decision rule (with regards to the requirements of DIN EN ISO 17025:2018) is applied without
consideration of the measurement uncertainty. This is valid for both cases, compliance as well as non-

compliance (= decision rule).
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Untersuchungsergebnisse / Results:

1. Metalle gemafl DIN EN 71-3 / Metals according to DIN EN 71-3

Parameter / parameter Eir&t;l?tit / 25-012719-01 Lim(?triigz\\;va%te o
Aluminium / Aluminium mg/kg 2,9 28130
Antimon / Antimony mg/kg <0,5 560
Arsen / Arsenic mg/kg <0,5 47
Barium / Barium mg/kg 1,6 18750
Blei / Lead mg/kg <0,1 23
Bor / Boron mg/kg <2 15000
Cadmium / Cadmium mg/kg <0,1 17
Chrom / Chromium mg/kg <0,2 460 (Cr 111)
Chrom VI / Chromium VI mg/kg < 0,008 0,053 (Cr VI)
Cobalt / Cobalt mg/kg <0,5 130
Kupfer / Copper mg/kg <0,5 7700
Mangan / Manganese mg/kg <0,5 15000
Nickel / Nickel mg/kg <1 930
Quecksilber / Mercury mg/kg <0,1 94
Selen / Selenium mg/kg <0,5 460
Strontium / Strontium mg/kg 2.9 56000
Zink / Zinc mg/kg 3,1 46000
Zinn / Tin mg/kg <2 180000

11 gemaR DIN EN 71-3:2021-06 (Kategorie 1Il) / according to DIN EN 71-3:2021-06 (category I11)

2 Fur die Probe wurde mit dem Priifverfahren eine Wiederfindung fiir Chrom-VI von < 50 % erreicht. Dieses
Ergebnis deutet auf das Vorhandensein von reduzierenden Bestandteilen in der Probenmatrix hin, welche zu
Chrom-VI Minderbefunden bzw. einem negativen Testergebnis bzgl. Chrom-VI fihren kénnen.

Hinweis / note:

Aufgrund der Bestimmungsgrenze von < 2 mg/kg fur Zinn kann ausgeschlossen werden, dass der Grenzwert von
Organozinnverbindungen (12 mg/kg) in der untersuchten Probe Uberschritten wird / Because of the detection
limit of < 2 mg/kg for tin it can be excluded, that the limiting value of 12 mg/kg organo tin compounds is
exceeded in the analyzed sample.
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Beurteilung Assessment

Nach Art und Umfang der durchgefiihrten V\Q;[Porrrige?jrd g;ﬁg;ﬁ;éﬂd ti)gent gs;hni
Untersuchung erfullt die vorliegende Probe die P b

ey 3 sample complies with the requirements of
Anforderungen der DIN EN 71-3:2021-06. DIN EN 71-3-2021-06.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.
This test report was created automatically and is therefore valid without signature(s).

Daniel Klein

M. Sc. Umwelt- und Gefahrstoffanalytik
Projektleiter
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