ULTRABOND
S948 1K

Einkomponentiger, sehr emissionsarmer,
I6semittelfreier, sililierter Polymerklebstoff

I VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

= gebrauchsfertig

= sehr niedrige VOC-Emissionen (EMICODE ECI Plus)

= einfach aufzutragen bei ausgezeichnetem Riefenstand
= |&dsemittelfrei gemal3 TRGS 610

I ANWENDUNGSBEREICH

Verklebung aller Arten von Fertigparkett und mittelgroRem Massivparkett bis15cm Breite.

Anwendungsbeispiele

Ultrabond S948 1K wird verwendet zur Klebung von Mehrschichtparkett auf Zementestrichen, Schnellestrichen
erstellt aus Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto oder ahnlichen Produkten, bestehenden
Holzboden, keramischen Platten, Naturwerkstein, Terrazzo etc., MAPEI Entkopplungs- und Trittschallunterlagen
wie Unireno NG, Mapesonic CR, Mapetex Vlies, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen. Auf beheizten
Untergrunden verwendbar.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ultrabond S948 1K ist ein einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff, wasser- und |6semittelfrei (gemafn
TRGS 610) und sehr emissionsarm (EMICODE EC1 PLUS). Das Produkt wurde in den eigenen MAPEI-
Forschungslabors entwickelt und weist nachfolgende Eigenschaften auf:

= einkomponentig und gebrauchsfertig; keine Harterkomponente und damit kein Anmischen erforderlich.
Bei richtiger Lagerung kénnen Restmengen zu einem spateren Zeitpunkt weiter verwendet werden;

= nach GEV als sehr emissionsarm lizenziert (EMICODE EC1 PLUS);

= einfach zu verarbeiten bei ausgezeichnetem Riefenstand,

= |6semittelfrei gemal’ TRGS 610;

= leicht von vorversiegelten Parkettelementen zu entfernen;

= verfarbungsfrei im System mit Olen und wasserbasierten Lacken der Ultracoat-Linie.
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I WICHTIGE HINWEISE

= Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die zu verlegenden Flachen vor Zugluft durch Fenster und/oder
TUren geschutzt sind.

= Die Restfeuchte im Estrich muss den nationalen Vorschriften zur Verlegung von Parkett und den Vorgaben
im Technischen Datenblatt des Parketts entsprechen.

= Bei nicht trockenen Untergrinden oder Untergriunden mit Uberhohter Restfeuchtigkeit konnen diese mit
den geeigneten MAPE|-Systemprodukten wie z. B. Planiseal PU 1K Turbo, Primer MF, Primer MF EC Plus
abgesperrt werden. In jedem Fall sind die im Technischen Merkblatt beschriebenen Vorgaben zu beachten.

= Bei erdreichangrenzenden Untergrunden und Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit ist eine
normgerechte Abdichtung einzubauen.

= Die Ebenheit des Untergrundes muss den nationalen Normen und Standards entsprechen. Unebenheiten
im Untergrund sind mit den geeigneten MAPEI-Spachtelmassen auszugleichen. In jedem Fall sind die im
Technischen Merkblatt beschriebenen Vorgaben zu beachten.

= Ultrabond S948 1K nicht verwenden bei Temperaturen unter +10°C oder Uber +35°C und einer relativen
Luftfeuchte von Uber 65% bzw. unter 40%.

= Nur Parkett verlegen, wenn die angrenzenden Bauteile hinreichend trocken sind.

= Bei Transport Uber langere Strecken sind ggf. temperierte Container zu verwenden.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen und
Standards entsprechen.

Zementestriche:

MuUssen einheitlich trocken, rissfrei, eben, druck- und zugfest sein und durfen keinen Staub, trennende
Substanzen, Lacke, Wachs, Ole, Rost, Gipsspuren oder andere Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen
kdnnen.

Die Restfeuchtigkeit muss den normativen Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
Alternativ kbnnen Zementestriche mit geeigneten MAPEI| Reaktionsharzgrundierungen wie Planiseal PU 1K,
Planiseal PU 1K Turbo, Primer MF, Primer MF EC Plus, Triblock P biszu dem im Technischen Merkblatt
angegebenen Restfeuchtegehalt abgesperrt werden.

Risse oder Scheinfugen im Untergrund sind mit geeigneten MAPEI Rissharzen wie Eporip SCR zu sanieren.

Vor Spachtelarbeiten sind diese mit geeigneten Grundierungen wie Eco Prim T Plus, Eco Prim T Pro, Eco Prim
T Easy zu grundieren. Unebenheiten im Untergrund sind mit den geeigneten MAPEI Spachtelmassen wie
Ultraplan Xtra, Planitex Fast, etc. auszugleichen. Die Verlegung des Parketts kann nach der Aushartung
erfolgen.

Estrichsanierungen oder Estricherganzungen kénnen mit den Schnellestrichbindemitteln Mapecem,
Verlegung nach 24 Stunden maoglich, oder Topcem, Verlegung nach 4 Tagen maglich, ausgefuhrt werden.
Alternativ dazu kdnnen die vorgemischten Werktrockenmaortel Topcem Pronto oder Mapecem Pronto
verwendet werden, die eine Parkettverlegung nach 4 Tagen bzw. nach 24 Stunden ermaglichen. Die Vorgaben
im Technischen Merkblatt sind zu beachten. Schwimmende Estriche und erdreichangrenzende Untergrinde
mussen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein

Bestehende Belage aus Keramik, Naturwerkstein o.a.

Bei einer Direktklebung mussen alte Anstriche mechanisch entfernt und der Belag grandlich mit einem
geeigneten Grundreiniger gereinigt werden.

Bestehende Holzbdden:

Bei einer Direktklebung sind die Parkettstabe auffesten Verbund zum Untergrund zu prufen. Bestehende
Lackierungen oder Wachs sind restlos bis zum Erreichen einer sauberen Holzoberflache abzuschleifen. Nach
grundlichem Absaugen des Schleifstaubs kann das neue Parkett verlegt werden.
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Calciumsulfatbasierte Untergrunde:

Die Anweisungen des Estrichherstellers sind zu Uberprufen und zu befolgen. Grundsatzlich ist zu prufen, ob
nach dem Reinigungsschliff der Estrich — z. B. zur Staubbindung — zu grundieren ist. MAPEI empfiehlt das
Schleifen und Grundieren mit einer geeigneten MAPE| Systemgrundierung (z.B. mit Planiseal PU 1K Turbo
oder Primer MF EC Plus). MAPE| Ubernimmt keinerlei Haftung bei nicht Beachtung der Empfehlungen des
Estrichherstellers. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Gussasphaltestriche:
Sind vor der Verlegung mit Planiseal PU 1K Turbo vorzustreichen.

Bei anderen speziellen Untergrinden wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

I VERARBEITUNG

Der Klebstoff wird mit einem fur das Parkettformat geeigneten Zahnspachtel gleichmafig auf den Untergrund
aufgetragen.

Das Parkett innerhalb von ca. 35 Min. bei normalen klimatischen Bedingungen (+23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)
verlegen.

Bei Verarbeitung von Restmengen aus vorherigen Anwendungen das Gebinde 6ffnen, eine ggf. vorhandene
Hautbildung an der Oberflache entfernen und wie zuvor beschrieben weiter verfahren. Hautbildungen an der
Oberflache konservieren den Klebstoff.

I VERLEGUNG

Das Parkett muss entsprechend den Hinweisen des Parkettherstellers vor der Verlegung an einem trockenen,
kondensations- und feuchtigkeitsfreien Ort geschutzt vor ungunstigen Klimaeinflissen, in der
Originalverpackung des Herstellers und nicht direkt auf dem Untergrund gelagert werden.

Die Holzfeuchte muss den Vorgaben des Technischen Datenblattes des Herstellers entsprechen.
Bei der Verlegung das Parkett gut herunterdricken und aufeine vollsatte Benetzung der Ruckseite achten. Die
speziellen rheologischen Eigenschaften von Ultrabond S948 1K ermoglichen eine leichte, nachtragliche

Ausrichtung der Parkettelemente.

Im Randbereich und um Pfeiler und andere aufgehende Bauteile ist eine mind. 1 cm breite Dehnungsfuge (je
nach Raumgeometrie und Holzart gré3er) anzuordnen.

Herausquellenden Klebstoff sofort entfernen und Kantenverklebungen des Parketts (hier speziell im Nut- und
Federbereich) vermeiden.

Bei herausgedrucktem Klebstoff (z. B. formatbedingt bei Mosaikparkettelementen) Vertraglichkeit der

nachfolgenden Versiegelung (z. B. Ol, Wachs, Ol-Kunstharzversiegelung etc.) in Verbindung mit dem Klebstoff
vorab prufen.
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Partielles Offnen der Folie erméglicht Niedrige Viskositdt far einen

Partielles Offnen der Folie verldngert die Idngere Lagerung von einfachen Auftrag aufdem
die Verarbeitungszeit Restmengen Untergrund

I Leicht aufzutragen I Verlegung des Parketts I

I BEGEHBAR

Der Boden ist nach ca. 12 Stunden begehbar.

I SCHLEIFBAR

Das Parkett kann nach 3 Tagen geschliffen werden.
Reinigung

Ultrabond S948 1K kann im frischen Zustand mit Cleaner H oder anderen, speziellen Reinigungsmitteln
entfernt werden. Getrockneter Klebstoff muss mechanisch entfernt werden.

I VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert je nach Rauigkeit des Untergrundes, Beschaffenheit der Parkettrickseite und
eingesetzten Zahnung:

= Zahnung TKB B3 ca. 800-1.000 g/m?;
= Zahnung TKB B11 ca. 1.000-1.200 g/m?;
= Zahnung TKB B15 ca. 1.100-1.200 g/m?2.

I LIEFERFORM

Kunststoffgebinde a 15 kg.
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I LAGERUNG

12 Monate im ungeodffneten Originalgebinde bei Lagerung unter normalen Bedingungen.

I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte kdonnen dem Sicherheitsdatenblatt auf www.mapei.com

entnommen werden.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

I ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemass den értlichen

Richtlinien zu entsorgen.

I TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:

Farbe:

Dichte (g/cm?3):
Festkorperanteil (%):
Viskositat Brookfield (mPa-s):
Kennzeichnung nach:

- EMICODE:

cremig-pastos
hell-braun
1,65+ 0,05

98

35'000 +5'000
(Spindel 7 - 50 Upm)

EC1 Plus - sehr emissionsarm

ANWENDUNGSDATEN (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)

Verarbeitungstemperatur (°C):
Einlegezeit (Hautbildung) (Minuten):
Nachstellzeit (Minuten):

Begehbar (Stunden):

EIGENSCHAFTEN NACH DEM ABBINDEN

von +10 bis +35
ca. 40
ca.100

nach ca.12

Shore-A-Harte nach 7 Tagen bei +23 °C (%):
Adhasion Holz-Beton (N/mm?2):

Adhasion Holz-Keramik (N/mm?2):
Bruchdehnung nach 7 Tagen bei +23 °C (%):

Temperaturbestandigkeit (°C):

1,0
100
von -20 bis +80
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I HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach
bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter
standardisierten Bedingungen. Sie kbnnen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der
Eignung des Produkts fur den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten
Umstdnde und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll
der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung Uberzeugen. Die Verantwortung fur
die richtige Verwendung und Ausfihrung liegt ausschlie3lich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

I RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden,
aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen
Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gliltig ist, weder abgedndert
noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage
unter www.mapei.com.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI.

MAPEI GmbH
IHP Nord / BuUrogebaude 1, Babenhauser Str. 50, 63762 GroBostheim - DE
% +49 6026 50197-0 c:? www.mapei.de < info@mapeide

2511-9-2026 de-de (DE)

Die Vervielfaltigung der hier veréffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.
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