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OKOPLAST® 1K

Lésemittelfreie, polystyrolgefiillte, risstiberbriickende,
1-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung
zur Bauwerksabdichtung

Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen

Eigenschaften

OKOPLAST® 1K ist eine polystyrolgefilllte Dickschicht-
abdichtung auf Bitumen-Basis. Sie ist bestéandig gegen
die Ublicherweise im Erdreich vorkommenden aggressi-
ven Stoffe und nicht grundwasserbelastend.

Praktisch geruchlos
Flexibel

Gute Standfestigkeit
Polystyrolgefullt
Leicht verarbeitbar
Entspricht DIN 18195

Anwendung

OKOPLAST® 1K zur Abdichtung erdberiihrter Bauteile
gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sicker-
wasser, nichtdriickendes Wasser (auf
Deckenflachen/Nassraumen), aufstauendes Sickerwas-
ser und drickendes Wasser, auf senkrechten und waa-
gerechten AuBen- und Innenflachen. Zur Abdichtung
von Wandanschlissen auf wu-Beton-Bodenplatten
sowie Arbeits- und StoBfugen von Bauteilen aus Beton
mit hohem Wassereindringwiderstand.

Als Kleber fir Damm-, Schutz- und Drainplatten.

Auf unverputztem Mauerwerk, Beton, Putz sowie auf
gereinigten, alten Bitumenabdichtungen.

Anwendungsgebiete:

Keller von Wohn- und Geschaftsbauten
Tiefgaragen
Stitzwéande
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Bautang chutz-System®

Verpackung

Gebinde

Lieferform

Raumgewicht
Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit mit
IMBERAL® Reaktionspaste
Erweichungspunkt (R+K)
ReiBdehnung

Max. Zugfestigkeit
RissUberbriickung

- ohne Gewebeeinlage
Dichtigkeit

- Prifung gem. AIB

- Prifung gem. DIN 1048

Datenblatt

Entspricht
DIN 18 195
Ausgabe 2000-08

Technische Daten

PE-Eimer

30 |

18 Gebinde/Pal.
ca. 0,65 g/cm®
+5 °C bis +35 °C

> 1 Std.

> 100 °C

ca. 120 %

ca. 0,25 N/mm?

> 2 mm bei +4 °C

> 0,5 bar / 8 Std.
> 5,0 bar / 3 Tage

Schlitzdruckpriufung gem. DIN 18195
bei 24 Std. Wasserdruck 1 mm > 0,75 N/mm?

Durchgehartet u. belastbar”
Lagerung

nach 3 Tagen
frostfrei und kuhl,
6 Monate



Mindestverbrauch gem. DIN 18 195

Kratzspachtelung 1 bis 2 I/m?
DIN 18195 Teil 4

Bodenfeuchtigkeit und nicht-
stauendes Sickerwasser 3,6 I/m?
DIN 18195 Teil 5

Nichtdriickendes Wasser

(auf Deckenflachen

und in Nassraumen) 3,6 I/m?
DIN 18195 Teil 6

Aufstauendes Sickerwasser? 4,8 I/m?
Drickendes Wasser? 4,8 I/m?

Baustellenbedingt kénnen sich die angegebenen
Verbrauchsmengen um 1-1,5 |/m? erhdhen
(bedingt durch ungleichmaBigen Untergrund bzw.
Materialauftrag). Egalisierungs- und Kratzspach-
telungen sind gesondert

zu berucksichtigen.

AbdichtungsmaBnahmen gegen nichtdriickendes
Wasser (starke Beanspruchung) sowie gegen
drickendes Wasser entsprechen nicht der DIN
18195 und muissen vor Beginn der Abdichtungs-
maBnahme mit dem Auftraggeber vertraglich ver-
einbart werden.

Y Bei +20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.
2 Grundsatzlich wird vollfachig eine Verstarkungseinla-
ge eingearbeitet.

Untergrundvorbereitung

Die Untergrinde mussen fest, tragféhig, frei von Staub,
Schmutz und Mértelresten sein.

IMBERAL® Aquarol als Voranstrich auf alle saugféhi-
gen, mineralischen Untergriinde aufstreichen oder auf-
spritzen. Verbrauch ca. 200 g/m®.

Der Untergrund kann leicht feucht sein. Es darf wahrend
der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und
Abdichtung gelangen. INTRASIT® Dichtschlamme
bzw. INTRASIT® Poly-C1/-C2 als Zwischenabdichtung
verwenden.

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten Hohlkehlen mit
INTRASIT® Sperrmortel oder der schnellabbindenden
Universalspachtelmasse INTRASIT® RZ 1 anlegen.
Zungenkelle verwenden.

Sohleniberstande grindlich reinigen. Sinterschichten
und Verunreinigungen entfernen.

Alte festhaftende Bitumenabdichtungen kénnen nach
dem Reinigen Uberarbeitet werden.

Offene Fugen bis 5 mm mit OKOPLAST® 1K als Kratz-
spachtelung oder durch DUnnputz schlieBen.
Mdrteltaschen, Ausbriiche, unverschlossene StoBfugen
und Fugen ab 5 mm Breite mit Mértel verschlieBen.
Kleinere Fugen bedurfen keiner besonderen Vorbe-
handlung.

Blasenbildung durch tiefe Poren oder Hohlstellen in
Beton durch Kratzspachtelung verhindern bzw. reduzie-
ren.

Kratzspachtelungen und Hohlkehlen muassen vor
Beginn der Abdichtungsarbeiten erhértet sein.
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Verarbeitung

DIN 18195 - Bauwerksabdichtungen

DIN 10583 - Mauerwerksausfiihrung

Richtlinie fur die Ausfiihrung und Planung erdberuhrter
Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumen-Dickbe-
schichtungen beachten. hahne Info fir Bauwerksab-
dichtungen gem. DIN 18195 beachten.

1. Bei ungtlinstigen Trocknungsbedingungen IMBE-
RAL® Reaktionspaste mit geeignetem Ruhr-
werkzeug (400 bis 600 UpM, Ruhrpaddel) einriih-
ren. Verarbeitungszeit: 1 Stunde.

2. Der Auftrag erfolgt durch Glattkelle, Traufel oder
mit Peristaltikpumpe PP 99 in erforderlicher

Schichtdicke.

3. Fugenabdeckband bei vorhandenen Dehnfugen
mit OKOPLAST® 1K einarbeiten.

4. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser rei-
nigen.

Vertikale Wandabdichtung bis auf Fundamentseitenfla-
chen und ca. 30 cm Uber OK-Gelande (Spritzwasser-
schutz) fihren. Wird dieser Bereich verputzt, so kann
dieser umlaufende Streifen vorher mit einer Dichtungs-
schlamme INTRASIT® DS 1, INTRASIT® Poly-C1/-C2
abgedichtet werden.

Bei Klinkermauerwerk soll die Abdichtung Uber die Klin-
kerauflage gezogen werden, um das Eindringen von
Wasser wahrend der Bauphase zu vermeiden.
Grundsatzlich ist die Abdichtung 2-lagig auszufuhren.
Bei Abdichtungsarbeiten

gem. DIN 18195 Teil 4 und 5 kann der Auftrag der
Abdichtungslagen frisch in frisch erfolgen. Bei Lastfall-
annahme Teil 6 muss die erste Lage ausreichend
getrocknet sein.

Bewegungsfugen durch hahne Fugenabdeckband
schlaufenférmig Gberdecken.

Mit OKOPLAST® 1K an den Réndern aufkleben und in
die Flachenabdichtung einbinden. Verkleben der Fugen-
bénder untereinander kann durch Erhitzen des Band-
kunststoffes und anschlieBendes Zusammenpressen
der Bandteile erfolgen.

SchutzmaBnahmen

Drainungen nach DIN 4095 sind vor der Abdichtung
zuléssig.

Das Hinterlaufen der Abdichtungsschicht durch Wasser
von der Kellersohle oder durch Sammelwasser von den
Geschossdecken und noch nicht angeschlossenen
Regenfallrohren ist zu verhindern.

Es diurfen keine bindigen Bdden (lehmhaltig) an die
Abdichtung gelangen. Die Abdichtung ist vor Beschéadi-
gungen zu schitzen (Schutzschichten/Nutzschichten
nach DIN 4095).

Als Schutz- und Drainschicht kann die gleitschichtka-
schierte Drainbahn IMBERAL® Multidrain eingesetzt
werden. Drain- oder Warmedammplatten kénnen mit
OKOPLAST® 1K oder einer weichen Bitumenpaste, wie
IMBERAL® BEP-F, auf die durchgehértete Abdichtung
geklebt werden. Well- oder Noppenplatten sind unge-
eignet.

Fur das Anflllen Kiessand 0/8 mm oder ahnlich feinkor-
niges Drainmaterial verwenden.

hahne Systemprodukte

IMBERAL® Aquarol
IMBERAL® BEP-F
IMBERAL® Reaktionspaste
INTRASIT® Dichtschlamme
INTRASIT® Poly-C1
INTRASIT® Poly-C2
INTRASIT® Sperrmoértel
INTRASIT® RZ 1

hahne Fugenabdeckband
IMBERAL® Verstarkungseinlage
IMBERAL® Multidrain



Wichtige Hinweise

g Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C
einhalten.

0 Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbei-
ten.

0 Bei aufstauendem Sickerwasser und dricken-

dem Wasser IMBERAL® Verstiarkungseinlage
vollflachig einarbeiten.

0 Durchdringungen der Abdichtung mdoglichst im
Bereich von Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendem
Sickerwasser anordnen. Hierbei kann die Bitu-
men-Dickbeschichtung hohlkehlartig an die
Durchdringung angearbeitet werden.

0 Bei Durchfihrungen im Bereich von nichtdri-
ckendem Wasser, Klebeflansche bzw. Los-/Fest-
flansche benutzen, bei aufstauendem Sickerwas-
ser bzw. druckendem Wasser, missen generell
Los-/Festflanschverschraubungen verwendet

werden.

0 Fertige Abdichtung nicht Uber langere ZeitrAume
frei liegen lassen.

J Bodeneinlaufe mit Tellerrand oder Einklemmfolien
bei einer Einbindung mit einem Gewebestreifen
verstarken.

J Schutzschichten und SchutzmaBnahmen nach

DIN 18195 Teil 10.
0 Abweichungen von der DIN 18195 sind grund-
satzlich vertraglich zu vereinbaren.

Inhaltsstoffe

Bitumen, Polymere, Emulgatoren, funktionelle Fullstoffe

Arbeitsschutz / Empfehlung

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen Ubli-
chen Hygiene- und VorsichtsmaBnahmen sind zu
beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Fir alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum
Recycling-Partner RIGK geben. Materialreste kdnnen
nach EAK-Schlissel Nr. 17 03 02 (Bitumengemische mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen) ent-
sorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifun-
gen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall Ubertragbar. Daher empfehlen wir gege-
benenfalls  Anwendungsversuche  durchzufthren.
Technische Anderungen im Rahmen der Weiterentwick-
lung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen. Stand: 03.2009



