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m VILLAS

Villasub E-KV-15 NSK

(Art.Nr.: NOO74)

Profi-Unterdeckbahn aus Elastomerbitumen / Unter-
deckbahn im System DichtDach Alpin und DichtDach
PM-Schindel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Villasub E-KV-15 NSKist eine Profi-Unterdeckbahn
(Schalungsbahn) aus Elastomerbitumen mit einem
Trager aus Kunststoffviies (KV) und Nahtselbstkle-
bung (NSK). Die Oberseite ist mit einem rutschfesten,
blauen Vlies kaschiert, dass ein Begehen des Daches
auch bei Feuchtigkeit oder intensiver Sonneneinstrah-
lung zulasst. Die Unterseite ist fein abgestreut. Sie
wird als regensichere Unterdeckbahn beigeneigten
Dachernunter Dachstein-, Ziegel-, Faserzementplat-
ten-, Schiefereindeckungen etc. eingesetzt.

Die Villasub E-KV-15 NSKist die Unterdeck-
bahnim System DichtDach Alpin und DichtDach
PM-Schindel.

Die Bahnendicke betragt > 1,5 mm. Das Herstel-
lungsverfahren und die Eigentberwachung sind
nach ENISO 9001 zertifiziert.

VORTEILE UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN
«  Leichte Verlegung

+  rutschfeste Vlieskaschierung auf der Ober-
seite fUr sicheres Begehen bei geneigten
Dachflachen

«  Nahtselbstklebung (NSK) —Nahttberlappung
durch Abziehen des weilsen Abdeckstreifens
und Anpressen auf rotem Butyl Klebestreifen

Villas Austria GmbH

OBERSEITE UNTERSEITE

ANWENDUNGEN

Bitumenbahn als Unterdeckbahn oder Unterspann-
bahn fur Dacheindeckungen (B 3661).
Unterdeckbahn im System DichtDach Alpin und
DichtDach PM-Schindel

Unterdeckbahn fur regensichere Unterdacher
(B4119)

VERARBEITUNG

Die Verlegung erfolgt parallel oder senkrecht

zur Traufe mit verdeckter Nagelung (verzinkte
Dachpappstiften).

Die Bahn wird an den Langs- und Querstofien dem
Wasserlauf entsprechend mind. 10 cm Uberdeckt.
Der Nagelabstand betragt maximal 10 cm. Der
Nagelabstand vom Bahnenrand betragt mindes-
tens 2 cm. Die Verklebung der Langsnahte erfolgt
durch Abziehen des weilen Abdeckstreifens und
Anpressen auf dem roten Butyl Klebestreifen. Die
StolRuberlappungen sind mit dem Vedatex Bitumen-
kleber oder einem doppelseitigen Butyl Klebeband
zu verkleben.

Unter den Konterlatten ist das Villasub Nageldicht-
band DB 60 oder DB 80, je nach Konterlattenbreite,
anzuordnen. Anwendung und Verlegung nach
ONORMB 4119.

bmigroup.com/at
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Bitumenbahn als Unterdeckbahn oder Unterspannbahn fir Dachdeckungen
Unterdeckbahn im System DichtDach Alpin und DichtDach PM-Schindel

Lose verlegt und verdeckt mechanisch fixiert

Anwendung

Verarbeitung

oben: rutschfeste blaue Vlieskaschierung
unten: feine Abstreuung

Kunststoffvlies: 120 g/m?
E-KV-15 nsk: Bitumenbahn; ONORM B3661 /EN 13859-1

Oberflache

Tragereinlage

Sortenbezeichnung:

TECHNISCHE DATEN PRUFVERFAHREN EINHEIT ANFORDERUNG / GRENZWERT
Dicke EN1849-1 mm >15
Flachenbezogene Masse EN1849-1 kg/m? NPD
Lange / Breite EN 1848-1 m 20x 1
Geradheit EN 1848-1 mm/10m <20/10m
Verpackung m? 400/ Palette
Brandverhalten EN13501-1 - Klasse E
Widerstand W durch

iderstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 . Klasse W1
(Verfahren A)
Wasserdampfdiffusionsaquivalente
Luftschicht (sd-Wert) EN1951 m NPD

. ! ) langs: 600 (+150/-150)

f : -
Hochstzugkraft Mittelwert: 1angs / quer EN12311-1 N /50 mm quer: 350 (+50/-50)
Hochstzugkraftdehnung Mittelwert: EN12311-1 % langs: 40/ quer 40 (+10/-10)
langs / quer
W.|derstan.d gegen Weiterreien (Nagelschaft) EN12310-1 N langs: 200/ quer: 200 (+50/-50)
Mittelwert: langs / quer
Dimensionsanderung langs / quer EN1107-1 % NR
Kaltbiegetemperatur EN 1109 °C -20
: langs: 600 (+150/-150)

Z hal hk licher Al -

ugverhalten nach ktnstlicher Alterung EN 13859-1 N/50 mm quer: 350 (+50/-50)
Dehnungsverhalten nach kiinstlicher Alterung | EN 13859-1 % langs: 40/ quer: 40 (+10/-10)
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach

. - Klasse W1
kinstlicher Alterung
Wasserdichtheit der Nahte EN1928/EN 13859-1 - Klasse W1
Klebehaftung B 3648 N/30 mm >20
Maximale Freibewitterungszeit 8 Wochen

NR = keine Leistung gemak ONORM gefordert, NPD = kein Kennwert bestimmt

Gewicht: je mm Dicke der Bitumenbahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flachengewicht gerechnet werden.
*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von auRen ist eine Systemprifung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von
der Villas Austria GmbH weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung fur das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Die Tabellenwerte sind statistisch ermittelt und kdnnen Toleranzen aufweisen. Die Anwendungsbereiche sind aufgrund Erfahrung und Normen
erarbeitet. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen sind vorbehalten. Bei Neuerscheinen verliert
dieses Produktdatenblatt seine Gultigkeit.

TECHNISCHER HINWEIS

Bei Anwendung und Verarbeitung von Villas Bitumenprodukten sind
der Stand der Technik, die Verarbeitungsrichtlinien, Normen und
einschlagigen Rechtsvorschriften zu beachten und anzuwenden

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG

Baustellenabfalle konnen gemeinsam mit Hausmduill oder hausmull-
ahnlichem Gewerbemull entsorgt werden. (Européischer Abfallkatalog
EWC-Nummer 170302 ,Bitumengemische”)

LAGERUNG UND TRANSPORTHINWEIS

Rollen vor Feuchtigkeit und extremer Hitze geschitzt lagern. Das Material
ist wahrend der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12
Stunden frostfrei zu lagern. Die Paletten mussen eben gelagert und dur-
fen nicht Uberstapelt werden, Rollen nur stehend lagern.

C€

Villas Austria GmbH

PRUFZEUGNISSE/ ZULASSUNGEN

DOP/CE Kennzeichnung gemaf EN siehe www.bmigroup.com/at
Verhalten bei einem Brand von aufen im System gepriift Bgoor (t1)
EN13501-5

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungenim
Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Produktanwender mussen die
neuesten Produktdatenblatter Uber www.bmigroup.com/at abrufen.
Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen.

bmigroup.com/at



